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通标标准技术服务有限公司广州分公司 

 授权签名 

 
 

Allie Chen 陈江梨 

批准签署人 
 

 
 

 

 

 

 

客户名称： 中山市中益油墨涂料有限公司三角分公司 

客户地址： 广东省中山市三角镇福泽路 13 号 

 
 
 

样品名称： 溶剂型油墨 

客户参考信息： SNB(S)、SNC(C)、EVA、CPL、SNN、SNA、SND、SNO、SAD、SHG、

SGF、S、SS、SU、SA、SB、SD、SX、SH、SR、SN、SY、SP、SP14、

SF、SF25、RP、TPU、TS、TA、PET、PPD、PPF、PPG、PPVA、PEVA、

PTA、PAC、PM、RP、XD、YGH(SR)、PPE、SNP、SNB、SSA、SBA、

SUA、SUB、LPET、MA、MS、PEVA、CB、SO、ZY、EB、SL、EP、EG、

SNC(C)-P、SA-L、BL、GD、GP、YGE、GPK、PT、BLA、BLH、BLS、

GPM、GH、BLD、WGL、GK、BLF、GE、GF、GPA、BLC、GA、HAC、
LED 

以上样品及信息由客户提供。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
 
 

SGS 工作编号： GZP23-021408 

样品接收时间： 2023 年 12 月 07 日 

检测周期： 2023 年 12 月 07 日 ~ 2023 年 12 月 15 日 

检测要求： 根据客户要求检测 

检测方法： 见后续页。 

检测结果： 见后续页。 
 
 

检测要求 结论 

2022 年 4 月 13 日法令 (Arrêté du 13 avril 2022, the Decree) - 矿物油 符合 
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检测结果： 

 

检测部件外观描述: 

样品序号 样品编号 SGS 样品 ID 样品描述 

SN1 A1 CAN23-0159761-0001.C001 深紫色膏状物 
 

备注： 

          (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% 

          (2) MDL=  方法检测限 

          (3) ND = 未检出( < MDL) 

          (4) "-" = 未规定 

 

2022 年 4 月 13 日法令 (Arrêté du 13 avril 2022, the Decree) - 矿物油 

 

检测方法： 参考 JRC GL 2019（JRC115694），采用 GC-FID/MS 进行分析。 
 

 

检测项目 限值 单位 MDL A1 

MOSH(C16-C35) - mg/kg 5 ND 

MOAH (1-7 个芳香环)  10000 mg/kg 5 ND 

MOAH (3-7 个芳香环)  - mg/kg 1 ND 

结论 符合 
 
 

 

备注： 

2022 年 4 月 13 日法令 (Arrêté du 13 avril 2022, the Decree)，规定矿物油禁止用于包装和公众印

刷品 

其中印刷油墨中的矿物油限值：   

物质 
生效日期 

2023-1-1 2025-1-1 

MOSH (C16~C35) / 0.1% 

MOAH(1-7 个芳香环) 1 % 
MOAH(1-7 个芳香环) 0.1% 

MOAH (3-7 个芳香环) 1ppm 
 

 

 

除非另有说明，参照 ILAC-G8:09/2019，使用简单接受（w=0）的二元判定规则进行符合性判定。 

除非另有说明，此报告结果仅对检测的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。 

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。  
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样品照片： 

 

CAN23-0159761-0001.C001 

 

此照片仅限于随 SGS 正本报告使用 

***报告结束*** 
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